
Jc/e 24-2000

前 言

    本标准非等效采用日本标准JIS A6909-1995《建筑用装饰涂料》，是对JG/T 24-1999原

GB/T 9153-1988)《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》的修订。
    本标准与JG/T 24-1999相比，在技术内容上主要作了下列修订:

    — 取消了标准中的骨料沉降性、颜色及外观、耐洗刷性等三项技术指标。

    — 增加了施工性、初期干燥抗裂性、抗冲击性、浸水后私结强度等四项技术指标。

    — 修订了试板养护时间。

    — 修订了千燥时间的试验方法。

    — 修订了污染源粉煤灰的技术要求及重新制订了耐沾污性的评定方法。

    — 对产品进行了内用和外用分类。

    本标准由建设部标准定额研究所提出。

    本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

    本标准由中国建筑科学研究院建筑装修研究所负责起草，北京市建材制品总厂、富思特制漆(北京)

有限公司参加起草。

    本标准主要起草人:石玉梅、张乐群、苏京娇、徐良骥、徐晓杰。

    本标准委托中国建筑科学研究院建筑装修研究所解释。
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中华人民共和国建筑工业行业标准

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
JG/T 24一2000

  Sand textured building coating

based on synthetic resin emulsion

代替JG/T 24-1999

1 范围

    本标准规定了建筑物表面用合成树脂乳液砂壁状建筑涂料的技术要求、试验方法、检验规则、包装、

标志、运输和贮存等。

    本标准适用于以合成树脂乳液为主要私结剂，以砂粒、石材微粒和石粉为骨料，在建筑物表面上形

成具有石材质感饰面涂层的合成树脂乳液砂壁状建筑涂料。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB 250-1995 评定变色用灰色样卡

    GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

    GB/T 1733-1993 漆膜耐水性测定法

    GB/T 1766-1995色漆和清漆 涂层老化的评级方法

    GB/T 1865一1997 色漆和清漆 人工老化和人工辐射暴露(滤过的氨弧辐射)

                        (eqv ISO 11341:1994)

GB 3186-1982 涂料产品的取样

GB/T 6682-1992分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9265-1988 建筑涂料涂层耐碱性的测定

GB/T 9278-1988 涂料试样状态调节和试验的温湿度(eqv ISO 3270:1984)

GB/T 9779-1988复层建筑涂料
GB/T 9780-1988 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(idt ISO 679:1989)

JG/T 23-1999 建筑涂料涂层试板的制备

JG/T 25-1999 建筑涂料涂层耐冻融循环性能测定法

3 定义

    本标准采用下列定义:

3.1 底涂料

    用干基材面的封闭涂料。

3.2 主涂料

    用于底涂层上形成石材质感所使用的薄质或厚质涂料。
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JG/T 24一2000

3.3 面涂料

    为提高主涂层耐候性、耐沾污性所使用的透明涂料。

4产品分类及型号 叹 ‘J-

4.1合成树脂乳液砂壁状建筑涂料按用途可分为N型,W型。

    N型:内用合成树脂乳液砂壁状建筑涂料。

    W型:外用合成树脂乳液砂壁状建筑涂料。

4.2 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料型号由名称代号、特性代号、主参数代号及改型序号组成

一改型序号(按大写汉语拼音字母A,B,C-二顺序)

主参数代号:钻结强度，MPa ;

一特性代号:内用型N;外用型W.

名称代号:合成树脂乳液砂壁状建筑涂料SJT,
4. 3 标记示例

    内用合成树脂乳液砂壁状建筑涂料，钻结强度

    标记为:SJT N 0. 70

    外用合成树脂乳液砂壁状建筑涂料，私结强度

    标记为:SJT w 0. 70-0.50

0. 70 MPa e

0. 70 MPa,浸水后钻结强度0. 50 MPa.

5 技术要求

产品应符合表1规定的技术指标。

表 I 产品技术指标

项 目
技 术 指 标

N型(内用) W型(外用)

容器中状态 搅拌后无结块，呈均匀状态
施工性 喷涂无困难

涂料低温贮存稳定性}I 3次试验后.无结块、凝聚及组成物的变化
涂料热贮存稳定性 1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化
初期干澡抗裂性 无裂纹

干燥时间‘表干)，“一} <4

耐水性 96 h涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分

相比，允许颜色轻微变化

耐碱性
48 h徐层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分

相比.允许颜色轻微变化

96 h徐层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分

相比，允许颜色轻微变化
耐冲击性 涂层无裂纹、录1落及明显变形

涂层耐温变性’ 10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准

板相比，允许颜色轻微变化
耐沾污性 5次循环试验后(2级

粘结强度

  M Pa

标准状态 )0. 70

浸水后 )O. 50

耐人工老化性 500 h涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化。级，变

色G1级
二涂层耐温变性即为涂层耐冻融循环性

http://www.wcoat.com 水性涂料网

http://www.wcoat.com


JG/T 24一2000

6 试验方法

6.1 试料取样

    按GB 3186的规定进行

6.2 试验环境

    按GB/T 9278的规定进行。

6.3 试板的制备

6.3.1 试板的表面处理、试板尺寸、数量及涂布量(厚度)

    本标准中除豁结强度一项，所用试板均为石棉水泥板，试板表面按JG/T 23的规定进行处理。试板

尺寸、数量及涂布量(厚度)按表2规定进行。

                            表2 试板尺寸、数量及涂布量(厚度)

项 目 试板尺寸/mm
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

(主涂料湿膜厚度)(<3mm)
试板数量/块

    干燥时间

    耐水性

    耐碱性

    耐沾污性

耐人工老化性

    耐冲击性

初期干燥抗裂性

涂层耐温变性

  钻结强度

150火70X3

150火70只3

150 X70 X3

150冰70X3

150X7OX3

430 X150 X3

200只150火3

200X150沐3

70只70只20

  (砂浆块) !

            一道

              一道

              一道

            一道

            一道

            一道

            一道

            一道

                1 mm

一

1

3

3

3

3

1

2

3

10

6.3.2 试板的制备

    除私结强度外，应在要求规格的石棉水泥板上，按产品说明书的要求涂布底涂料，用喷枪喷涂主涂

料试样一道。需涂布面涂料的试板，在主涂料喷涂24 h后按产品说明书要求进行。

6.3.3 试板的养护

    除干燥时间、初期干燥抗裂性所用试板外，其余试板在标准试验环境中养护14d

6.4 容器中状态

    涂料经搅拌应无结块，呈均匀状态。

6. 5 施工性

    主涂料喷涂应顺畅无困难。

6.6 低温贮存稳定性

    将主涂料试徉装入约1L的塑料或玻璃容器(高约130 mm，直径约110 mm,壁厚为。.23-
0. 27 mm)内至约110 mm高度处，密封后放入一5℃士1℃的低温箱内18h，取出后在23℃士2'C的条件

下放置6h。如此循环操作3次后，打开容器盖，轻轻搅拌内部试样，试样应无结块、无疑聚及组成物的变
化

67 热贮存稳定性

    将主涂料试样装人与6.6相同的容器内，至约110 mm高度处。密封后放人50℃士2℃的恒温箱内，

个月后取出，打开容器盖，轻轻搅拌内部试样，试样应无结块、无春变、无凝聚及组成物的变化。
8 初期干燥抗烈性

8.1 试验仪器

已

已

    如图工所示，书蹬由风机、风洞和试架组成，风洞截面为正方形，用能够获得3 m/、以上风速的风

机送风，使风速控制为(3士。3) m/s，风洞内气流速度用热球式或其他风速计测量。
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6.8.2 按产品说明书施工。如有底涂则将底涂料涂布于石棉水泥板表面，经干燥(按指触法评定)，再按

产品说明书中规定的用量喷主涂料，立即置于图1所示风洞内的试架上面，试件与气流方向平行，放置
6h取出。用肉眼观察两块试板表面应无裂纹。

                                    1一试架位置;2一风洞;3一风机;4一气流

                              图1 初期干燥抗裂性试验用仪器

6.9 干燥时间

    按GB/T 1728表干乙法规定进行，每间隔1h测试1次。

6.10 耐水性

    按GB/T 1733-1993甲法规定进行，试板浸于GB/T 6682-1992规定的三级水中。试验结束后，
取出试板，用滤纸轻轻吸干附着板面上的水，在标准环境中放置3h后，观察表面状态。三块试板中应有

二块试板无发现起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化。

6.11 耐碱性

    按GB/T 9265的规定进行。试验结束后，取出试板，用水小心清洗板面，用滤纸轻轻吸干附着板面
上的水，在标准环境中放置3h后，观察表面状态。三块试板中应有两块试板无发现起鼓、开裂、剥落，与

未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化。

6.12 耐冲击性

    依次按产品说明书规定用量的底涂料、主涂料和面涂料涂布于试板表面，在标准环境中养护14 d,

    将试件紧贴于厚度为20 mm的标准砂GB/T 17671上面，然后把直径((50士2) mm，重量为530 g士

10g的球形祛码从高度300 mm处自由落下，在一块试板上选择各相距50 mm的三个位置进行，用肉
眼观察试板表面，应无裂纹、剥落及明显变形。

6.13 涂层耐温变性

    依次按产品说明书规定用量的底涂料、主涂料和面涂料涂布于试板表面，在标准环境中养护14 do

    按JG/T 25规定进行。三块试板中至少应有两块试板无发现粉化、开裂、剥落、起鼓及明显变色。
6.14 勃结强度

6.14.1 试验仪器

    试验仪器由硬聚抓乙烯或金属型框、抗拉用钢质上夹具、抗拉用钢质下夹具等部分组成。如图2、图

3、图4所示。抗拉用钢质上下夹具的装配如图5所示。

6-14.2 标准状态下粘结强度试验

6.14.2.1将图2所示硬聚氯乙烯或金属型框置于70 mm X 70 mm X 20 mm砂浆块上，将主涂料填满

型框(面积40 mm X 40 mm)，用刮刀平整表面，立即除去型框，即为试板，在标准环境中养护14d。此项

试验做5个试板为一组。

6.14-2.2 在养护期第十天将试板置于水平状态，用双组份环氧树脂或其他高强度砧结剂均匀涂布于

试样表面，并在其上面放图3所示的钢质上夹具，加约1 kg祛码;除去周围溢出的钻结剂，放置72 h，除
去祛码;养护14d后，在拉力试验机上，按GB/T 9779的方法，沿试件表面垂直方向以5 mm /min的拉

伸速度测定最大抗拉强度，即砧结强度。
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6.14.3 浸水后私结强度试验

6.14.3-1 按6. 14.2. 1同时制作5个试板。养护14 d,

6.14.3.2 如图6所示，将试件水平置于水槽底部标准砂GB/T 17671上面，然后注水到水面距离砂浆

块表面约5 mm处，静置10 d后，取出，试件侧面朝下，在((5。士幻℃恒温箱内干燥24 h，再置于标准环

境中24 h，然后按6.14-2.2测定浸水后的钻结强度。

1-型框(内部尺寸40X40X1)a2-砂浆块(70X70X20)

        图 2 硬聚氯乙始或余属41#

④ 容12

I-扰拉用钢质上夹具;2-胶砧剂t3一砂壁状建筑涂料,4-砂浆块

                图 3 抗拉用钢质 卜央具
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图4 抗拉用钢质下夹具

4

1-钢质垫板;2一拉力方向;3-抗拉用钢质上夹具;

  4-钢质垫板;5-砂浆块;6一抗拉用钢质下夹具

图5 钢质下夹具和钢质垫板的装配

1-砂壁状建筑徐料沼一砂浆块;3一水面

        4一标准砂;5一水槽底部

图 6 浸水后私结强度试验用装N

s1
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6门5 耐沾污性

    依次按产品说明书规定用量的底涂料、主涂料、面涂料涂布于试板表面，按要求在标准环境中养护。

6.15门 污染源用粉煤灰:颗粒级配180-200目占2000,200̂-250目占3000,250̂-325目占50%。反

射系数:25%-30%，烧失量:20o-5Yo,

6.15.2 1:1粉煤灰水的配制

    用天平分别称取100 g粉煤灰、100 g水，放人宽口容器中搅拌均匀。

6.15. 3 试验步骤

    取2块按6.3.2制备的试板，将试板涂层面朝下，在1:1粉煤灰水中水平静置5s后取出，在标准

环境中自然干燥2h，然后按GB/T 9780-1988中6.3的试验装置及试验方法进行冲洗试验，经5次循
环后按6. 15.4评定方法进行评定。

6.15.4 评定方法

6.15-4.1 基本灰卡(GB 250-1995)由5对无光的灰色小卡片组成，根据可分辨的色差分为5个等

级，即5,4,3,2,1。为了与涂层老化灰卡评定级别方法一致，采用。-4级共5卜等级(表3)来评定(与灰

卡5,4,3,2,1五个等级相对应)

6.15.4.2 按GB/T 1766-1995中4.2.1目视比色法进行。

                                          表 3 评定等级

等 级 污染程度(目测)

0 无污染，即无可觉察的污染(灰卡5级)

1 很轻微.即有刚可觉察的污染(灰卡4级)

2 轻微，即有较明显的污染(灰卡3级)

3 中等，即有很明显的污染(灰卡2级)

4 严重，即有严重的污染(灰卡1级)

6.16 耐人工老化性

    按GB/T 1865规定进行。

7 检验规则

    产品检验分出厂检验和型式检验两类。

7.1 出厂检验

7.1.1 表1所列的容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性为出厂检验项目，按本标准规定的

方法进行检验，检验合格并签发产品合格证后方准出厂。

7-1.2 抽样方法

    按GB 3186的规定进行。

了.1.3 判定规则

    经检验，全部检验项目符合本标准规定的技术指标，则判定该批产品为合格品;有一项不合格者则

判定为不合格品。

72 型式检验

7.2门 表1所列全部技术指标为型式检验项目。

    有下列情况之一时应进行型式检验:

    a)新产品的定型鉴定时;

    b)产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时;

    c)正常生产时，每年至少检验一次;

    d)停产半年以上恢复生产时;
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    e)国家技术监督机构提出型式检验时。

7.2.2 抽样方法

    按GB 3186的规定进行。

7.2.3 判定规则

    根据表1规定的型式检验项目检验产品性能，当其中某项不合格时，对同一批产品的不合格项目进

行复检。如该项仍不合格，则判定为该产品不合格。经检验，若全部检验项目符合本标准规定的技术指

标，则判定该产品为合格品。

8 包装、标志、运输及贮存

8.1 包装

    底涂料、面涂料产品应装入清洁、干燥、密封的塑料或金属桶中。溶剂型产品必须装人金属桶中。

    主涂料产品应装入清洁、干燥、密闭的大口塑料桶或金属桶中。

8.2 标志

    合成树脂乳液砂壁状建筑涂料(包括底涂料、主涂料、面涂料)的包装容器应附有标志，标志内容:产

品名称和型号、产品标准、生产厂名和厂址、商标、制造日期、净含量、生产批次、有效贮存期、注意事项。

8.3 运输

8.3.1 水乳型产品按一般运输方式办理。

8.3.2 溶剂型产品按危险品运输方式办理。

8.3.3 产品在运输时应防止雨淋、曝晒。

8.4 贮存

8.4.1 产品贮存期间应保证通风、干燥，防止日光直接照射，贮存温度为5-35'C ,

8.4.2 溶剂型产品应按危险品有关规定贮存。

B-4.3 产品在符合8.4.1的条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月。超过有效贮存期可按本标

准规定的项目进行检验，如检验结果符合要求仍可使用

http://www.wcoat.com 水性涂料网

http://www.wcoat.com

